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ADE IRMA UMAYSARI 

 Permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai adalah banyaknya 

limbah sampah plastik. Jumlah penduduk semakin meningkat akan menambah 

penggunaan sumber daya alam dan energi secara besar-besaran yang berakibat 

terciptanya sampah yang menumpuk dilingkungan sekitar dengan jumlah yang 

sangat besar. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai di dalam tanah. 

Plastik merupakan material yang sering digunakan oleh manusia karena serba 

guna dan praktis. 

 Pratiwi, dkk., (2016)pengujian kadar selulosa dan lignin menunjukkan 

rata-rata kadar selulosa jerami padi sekitar 22,07% dan kadar lignin rata-rata 

sekitar 3,48%. Untuk karakterisasi bioplastik tidak adanya gugus fungsi baru, 

bioplastik yang terbentuk belum homogen, nilai ketahanan air 93,873% dan nilai 

pengukuran kuat tarik 13,8%. Cengristitama dan Nur Insan, (2020) kadar selulosa 

dan gliserol dengan penambahan kitosan memiliki perbandingan yang optimum 

yaitu 1:4 (b/v). Hasil karakteristik bioplastik nilai ketahanan air sebesar 83,37%, 

hasil organoleptik tektur sedikit kasar aroma sedikit berbau dan warna sedikit 

bening, hasil biodegradasi memiliki kehilangan berat sebesar 80% dan waktu 

degradasi yang paling cepat selama 8 hari serta nilai degradasi paling tinggi 

sebesar 71,42 mg/hari dengan perbandingan selulosa dan gliserol 1:6. Setiawan, 

dkk., (2021)kadar selulosa dan lignin dengan delignifikasi sebesar 42,29% dan 

13,13%karakterisasi bioplastik menunjukkan permukaan yang tidak rata, terdapat 

bagian matriks yang terpisah dengan fiber. Hasil TG-DTA menunjukkan 

pengurangan massa bioplastik sebesar 81,01% pada suhu 550°C, nilai kuat tarik 

8,773 Mpa dengan waktu degradasi selama 10 hari dengan nilai degradasi terbesar 

sebesar 99,9%. 

 Dalam literature review ini limbah jerami padi dapat diolah dan 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar/bahan baku pembuatan plastik (bioplastik) 

yang dapat terdegradasi (biodegradable) sehingga ramah bagi lingkungan. 
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