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PENGARUH MASSA ADSORBEN KULIT PISANG TERHADAP
ADSORPSI LOGAM TIMBAL (Pb) DAN TEMBAGA (Cu) DENGAN
METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM

Masfiyah

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang pasti dihadapi oleh
manusia, diantaranya pencemaran limbah industri sekitar yang mengandung logam
berat seperti logam Pb dan Cu. Dan untuk mengurangi pencemaran itu, bisa
dikelola limbahnya dengan metode yang ramah lingkungan,diantaranya dengan
metode adsorpsi. Dalam penelitian ini adsorpsinya menggunakan limbah kulit
pisang sebagai adsorbennya dan parameter yang dipakai adalah variasi massa
adsorben dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom.

Berdasarkan dari lima artikel ini diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu
penelitian pertama dengan variasi massa adsorben 0g/200 ml, 2g9/200 ml, 3g/200
ml, 4g/200 ml pada sampel air sumur yang mengandung Pb, hasil menunjukkan
bahwa kadar Pb terendah diperoleh pada sampel P3 yaitu pada penggunaan
adsorben 4 g, dengan konsentrasi Pb sebesar 0,003 ppm. Pada penelitian kedua
dengan variasi massa adsorben 2 g, 2,5 g, 3 g, 3,5 g dan 4 g terhadap adsorpsi
logam Cu, diperoleh persentase tertinggi pada massa adsorben 4 g dengan hasil
sebesar 81,78 %. Penelitian ketiga dengan variasi massa adsorben 20 mg, 40 mg, 60
mg, 80 mg, 100 mg terhadap adsorpsi logam Timbal (Pb), diperoleh massa
optimum adsorben sebesar 80 mg dengan persentase adsorpsi sebesar 73,91% dan
kapasitas adsorpsi sebesar 0,64 mg/g. Penelitian keempat variasi massa adsorben
0,05 g- 10 g terhadap adsorpsi logam Cu, diperoleh persentase adsorpsi maksimum
Cu sebesar 85 % dan 88 % pada konsentrasi awal tembaga (Cu) 5 mg/L dan 10
mg/L pada masing-masing dosis adsorben 5 g/L. Penelitian kelima variasi massa
adsorben 0,2 g-2,0 g terhadap adsorpsi logam Pb, diperoleh hasil adsorpsi
maksimum pada variasi massa adsorben 1,8 g dengan persentase adsorpsi sebesar
70 %. Hasil keseluruhan tersebut menunjukkan pengaruh variasi massa adsorben
kulit pisang dalam mengadsorpsi logam Pb dan Cu.
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